
色调染色（调整牙冠色调）

色调染色：（AS、BS、CS、DS、RS）

调整烤瓷修复体色调

举例：A2到A3      可以使用AS染色

基底色调染色：
（F-AS、F-BS、F-CS、F-DS、F-RS）

用作如氧化铝或氧化锆这样的全瓷内冠色调调整 

举例：调整内冠到A2色      可以使用F-AS染色
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基本染色（调整明度）

基本染色：第一基本色
                  第二基本色

粉色 黄色 蓝色
橘色 绿色 紫色

右图色相环上对应的基本色，相互混合则抵消各自色调变成非彩色（灰色）。 

应用这种方法，可以将完成的烤瓷修复体的色调进行微量调整。

例：完成的偏绿的烤瓷修复冠减色的情况      用粉红色涂布。   
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烧结程序

内部染色 外部染色

600℃（干燥时间：5~7分钟） 
大气烧结
升温速率：50~60℃/min

 600℃（干燥时间：5~7分钟）
大气烧结
升温速率：50~60℃/min

印刷品颜色仅供参考，以实物颜色为准



VINTAGE ART：色彩和使用
基 础 颜 色 效 果 颜 色

颜色名称 颜色图像 色调调整 颈部 染色 切端 牙龈 颜色名称 颜色图像 色调调整 颈部 染色 切端 牙龈
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注意印刷物和实际色调存在差异。

*1 参照包含的【基本色或用例子】   *1基础染色
*2 参照包含的【色调染色的例子】    *2 色调染色


